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Механическая активация как способ 
повышения реакционной способности глинозема 
и подавления пыления

В.Г. Кулебакин , О.В. Юшкова*
Сибирский федеральный университет, 

Россия 660041, Красноярск, пр. Свободный, 79 1
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Изучено влияние механоактивации (МА) глинозема на изменение его физико-механических 
свойств, структуры и на скорость растворения в расплаве фторидов. Удельная поверхность 
после МА уменьшается в 10 раз, хотя количество мелких частиц (< 10 мкм) возрастает с 1,7 
до 50 – 70 %. Показано, что самопроизвольная агрегация частиц активированного глинозема 
подавляет (исключает) пыление. Установлено изменение фазового состава – образование 
рентгеноаморфного глинозема после МА в планетарной мельнице и новой фазы после МА в 
вибромельнице. 

Ключевые слова: механоактивация, рентгеноаморфный глинозем.

Введение

Пыление тонкой фракции (крупностью около 1 мкм) представляет опасность для здоро-
вья окружающих (ПДК пыли глинозема 6 мг/см3). Потери порошкообразного глинозема, по-
ступающего на электролиз, из-за содержания в нем мелкой фракции (-40 мкм) – от 5 до 35  % 
при транспортировке, обработке и отсосе газов – довольно значительны. За счет пыления при 
транспортировке теряется более 17 кг глинозема на 1 т алюминия. Около 20 кг/т Al для элек-
тролизеров Содерберга и 30 кг/т Al для электролизеров с обожженными анодами уносится в 
систему газоотсоса и аэрационный фонарь.

При увеличении содержания фракции < 45 мкм от 8 до 28  % потери глинозема при пыле-
нии во время загрузки в электролизер Содерберга возрастают с 10 до 189 кг/ т Al. При разруше-
нии корки в электролизере под действием горячих газов и десорбции влаги из более холодных 
слоев глинозема происходит сильное пыление. Возникающие «гейзеры» или «вулканы» глино-
земной пыли уносят глинозем, увеличивая его потери и ухудшая экологическую ситуацию.

Глиноземная пыль с размерами частиц менее 45 мкм ухудшает адсорбционную способ-
ность и теплопроводность слоя порошка. Частично осаждаясь на поверхности анода (при кон-
центрации свыше 17 мг/см 2), она уменьшает связь между слоями углерода, приводя к расслое-
нию анода [1, 2].

* Corresponding author E-mail address: olga_Yushkova_1954_@mail.ru
1 © Siberian Federal University. All rights reserved
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